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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

 

CONTRATACIÓN DEL ACUERDO MARCO PARA EL SERVICIO DE ENSAYOS Y ANÁLISIS DE 
LABORATORIO SOBRE MUESTRAS DE PAPEL Y LOS MATERIALES QUE LO COMPONEN, TANTO EN 
PRODUCTOS EN DESARROLLO COMO EN PRODUCTOS INTERMEDIOS Y PRODUCTOS FINALES, EN 
LA FÁBRICA DE PAPEL DE LA FNMT-RCM. 

 

PROCEDIMIENTO ABIERTO – ACUERDO MARCO 

AM PA BU I+D 421582 
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1.- OBJETO 

El presente Pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas que regirán la 
contratación del acuerdo marco para el servicio de ensayos y análisis sobre muestras de papel y 
los materiales que lo componen, tanto en productos en desarrollo como en productos 
intermedios y productos finales, en la Fábrica de Papel de la FNMT-RCM. 

2.- DESCRIPCIÓN 

Ante la actual sobrecarga de trabajo del laboratorio de la Fábrica de Papel para realizar 
internamente determinados ensayos, se requiere la contratación de un laboratorio externo que 
disponga de los medios técnicos y humanos necesarios para llevar a cabo los análisis requeridos 
por la FNMT-RCM. 

Se requieren servicios de ensayos y análisis técnicos sobre muestras de papel y de los materiales 
constituyentes (fibras, cargas, aditivos, colas, entre otros), mediante la aplicación de métodos 
normalizados (UNE, ISO, TAPPI, etc.), con el fin de determinar propiedades físico-mecánicas, 
ópticas, estructurales y químicas.  

El servicio incluirá el análisis de productos en fase de desarrollo, productos intermedios dentro 
del proceso productivo y productos finales, proporcionando informes detallados y resultados 
trazables que permitan la evaluación de la conformidad con los requisitos técnicos establecidos 

3.- ALCANCE DEL SERVICIO 

El servicio abarcará: 

 Ensayos sobre muestras de materias primas, suspensiones fibrosas, papel en curso de 
fabricación, papel acabado y papel con recubrimientos o tratamientos superficiales. 
 Ensayos realizados a demanda de la FNMT-RCM, tanto para control interno de calidad, 
desarrollo de nuevos productos como para la certificación frente a clientes externos. 
 Entrega de informes técnicos completos con resultados, observaciones y conclusiones. 

4. CONDICIONES DEL SERVICIO 

 Los ensayos serán solicitados por la FNMT-RCM a lo largo del periodo contractual, de 
forma individual o agrupada. 
 El laboratorio adjudicatario deberá disponer de los medios necesarios para garantizar 
resultados trazables, reproducibles y técnicamente válidos. 
 El adjudicatario deberá mantener confidencialidad absoluta sobre las muestras, 
resultados e informes generados. 
 Se requerirá disponibilidad de medios para ensayos mecánicos, ópticos, químicos y 
morfológicos, según lo definido en el apartado siguiente. 
 El adjudicatario deberá ofertar obligatoriamente la realización de todos los tipos de 
ensayos requeridos, sin que pueda quedar ninguno sin servicio, a fin de garantizar la continuidad 
y la integridad de los resultados. No se admitirá oferta que no cubra la totalidad de los ensayos 
requeridos. 
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 El laboratorio ofertante deberá acreditar que mantiene en vigor ensayos acreditados 
bajo la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, como sistema de aseguramiento de su competencia 
técnica, la adecuación de sus procedimientos de actuación y la veracidad de los resultados de 
ensayo. 
 El laboratorio deberá estar especializado en el análisis de materiales celulósicos y papel, 
y contar preferentemente con experiencia en el sector de la impresión de alta seguridad o 
fabricación de papel moneda. 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS A REALIZAR 

Los ensayos a realizar son lo que se presentan a continuación por clase y subclase de ensayo, 
conforme a la siguiente estructura. La relación que se presenta a continuación tiene carácter 
orientativo y no limitativo. 

A) Producción y ensayos de caracterización de pastas celulósicas 

A1. Blanqueo de fibras celulósicas mediante procesos ECF y TCF 

A2. Caracterización físico-química de fibras celulósicas 

A2.1.- Identificación de fibras (Reactivo Herzberg) 

A2. 2..- Demanda catiónica / aniónica 

A2.3.- Potencial Z 

A2.4.- Viscosidad en CED 

A3. Caracterización morfológica de fibras celulósicas 

A4. Producción de pasta a partir de fibras secundarias 

A5. Determinación del grado Schopper-Riegler 

A6. Obtención de micro y nanocelulosas por métodos químicos 

A7. Obtención de micro y nanocelulosas por métodos mecánicos 

A8. Obtención de micro y nanocelulosas por métodos enzimáticos 

A9. Refino mecánico de fibras celulósicas blanqueadas 

A10. Refino enzimático de fibras celulósicas blanqueadas 

A11. Aditivación de pastas con materiales de distintos propósitos 

B) Fabricación y ensayos de caracterización de papel  

B1. Fabricación de papel en formador de hojas isotrópico con recirculación de aguas coladas 

B2. Ensayos de caracterización física del papel 

B2.1.- Gramaje 

B2.2.- Espesor 

B2.3.- Densidad 

B2.4.- Volumen específico 

B2.5.- Lisura 
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B2.6.- Porosidad 

B2.7.- Humedad 

B2.8.- Cohesión interna (Scott Bond) 

B2.9.- Grado Cobb 

B3. Ensayos de caracterización química del papel 

B3.1.- Contenido en sólidos 

B3.2.- pH Superficial 

B3.3.- pH extracto caliente 

B4. Ensayos de caracterización mecánica del papel 

B4.1.- Tracción seca 

B4.2.- Tracción húmeda 

B4.3.- Longitud de ruptura 

B4.4.- Rasgado 

B4.5.- Reventamiento 

B4.6.- Módulo de Young 

B4.7.- Cenizas 

B5. Ensayos de caracterización óptica del papel 

B5.1.- Color L*b*a* 

B5.2.- Opacidad 

B5.3.- Brillo 

B5.4.- Solidez color 

B5.5.- Blancura 

B6. Ensayos de envejecimiento, durabilidad y resistencia 

B6.1.- Resistencia al calor 

B6.2.- Resistencia a la humedad 

B6.3.- Resistencia a los ácidos 

B6.4.- Resistencia a los álcalis 

B6.5.- Resistencia a los disolventes 

B6.6.- Resistencia a la luz UV 

C) Recubrimientos superficiales del papel 

C1. Aplicación de recubrimientos superficiales 

C2. Determinación de propiedades barrera 

C2.1.- Hidrofobicidad 

C2.2.- Lipofobicidad 
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C2.3.- Ángulo de contacto 

C3. Aditivación de agentes encolantes 

D) Ensayos de caracterización de materiales y aditivos 

D1. Ensayos físicos 

D1.1.- Estado físico 

D1.2.- Densidad 

D1.3.- Contenido en sólidos 

D1.4.- Viscosidad 

D1.5.- Reología 

D1.6.- Tamaño de partícula 

D1.7.- Color 

D2. Ensayos químicos 

D2.1.- Solubilidad 

D2.2.- Naturaleza y composición química 

D2.3.- Pureza 

D2.4.- pH 

6. CONDICIONES, PLAZOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN 

 Las muestras serán entregadas por la FNMT-RCM o recogidas por mensajería. 
 El plazo de entrega del informe completo de ensayo será de un máximo de 15 días 
naturales desde la recepción de las muestras, salvo que se indique expresamente otro plazo. 
 En casos urgentes debidamente justificados, el adjudicatario deberá facilitar ensayos 
exprés en 5 días naturales, sin incremento de coste si no se pacta otra tarifa. 

7. DOCUMENTACIÓN 

Por cada ensayo, el adjudicatario deberá entregar: 

 Informe firmado por técnico responsable. 
 Metodología utilizada. 
 Resultados detallados con unidades y tolerancias. 
 Observaciones técnicas. 
 Fecha de ejecución y número de muestra asignado. 
 Referencia a la norma o procedimiento técnico empleado. 
 Declaración de confidencialidad si se solicita. 

Todos los documentos se entregarán en formato digital PDF y deberán estar disponibles en 
español o en inglés si así se solicitase 

8.- PENALIZACIONES 

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. 
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9.- ACLARACIONES SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Para cualquier aclaración sobre el presente documento, la persona de contacto responsable en 
la FNMT-RCM será: 

Vicente García Juez  

Jefe del Área de Producto y Desarrollos 

Fijo: 947 462 136. Móvil: 659 755 785 

Correo electrónico vgjuez@fnmt.es 

 

Burgos, a fecha de firma electrónica 

 

Juan Manuel Franco Esteban   Vicente García Juez  

Director Fábrica de Papel            Jefe de Área de Producto y Desarrollo 
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